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Abstrak 

 
 Penelitian ini merupakan penelitian beton dengan menggunakan Abu 

cangkang Kelapa Sawit dengan Zat Aditif Glenium Sky sebagai bahan tambah 

pada campuran semen. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh 

penambahan Abu Cangkang Kelapa Sawit dengan Zat Aditif Glenium Sky 

sebagai aditif semen terhadap kuat tekan beton. 

 Penelitian ini menggunakan metode eksperimen dengan jumlah benda uji sebanyak 45 

buah. Benda uji terdiri dari beton normal tanpa aditif sebagai pembanding, dengan 2,5%, 5%, 

7,5%. 10% Abu cangkang kelapa sawit + 4% glenium sky. Setiap variasi campuran beton 

dibuat 9 benda uji. Benda uji yang digunakan adalah Kubus. Mutu beton yang direncanakan adalah 

K-400, pengujian kuat tekan dilakukan pada umur 3,14, dan 28 hari. 

 Dari hasil penelitian kuat tekan beton, kadar Abu Cangkang Kelapa Sawit 5% + 4% 

dengan kuat tekan 443,58 Kg/Cm² pada umur 28 hari. Dapat disimpulkan bahwa penambahan 

Abu Cangkang Kelapa Sawit dengan Glenium sky dapat meningkatkan mutu beton dan membuat 

beton cepat mengeras. 

Kata Kunci : Abu Cangkang Kelapa Sawit, Glenium Sky, Beton, Kuat Tekan 
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Abstark 

 
 This research is a concrete research using Palm Oil Shell Ash with Glenium Sky 

Additive as an added material to the cement mixture. This study aims to determine the effect of 

adding Palm Oil Shell Ash with Glenium Sky Additive as a cement additive to the compressive 

strength of concrete. 

 This study used an experimental method with a total of 45 specimens. The test object 

consisted of normal concrete without additives as a comparison, with 2.5%, 5%, 7.5%. 10% palm 

shell ash + 4% glenium sky. Each variation of the concrete mixture made 9 test objects. The test 

object used is a cube. The planned quality of concrete is K-400, the compressive strength test is 

carried out at the age of 3,14, and 28 days. 

 From the results of the research on the compressive strength of concrete, the content of 

Palm Oil Shell Ash is 5% + 4% with a compressive strength of 443.58 Kg/Cm² at the age of 28 

days. It can be concluded that the addition of Palm Oil Shell Ash with Glenium sky can improve 

the quality of concrete and make the concrete harden quickly. 

Keywords: Palm Oil Shell Ash, Glenium Sky, Concrete, Compressive Strength 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

 

Cangkang kelapa sawit merupakan limbah dari pabrik hasil penggilingan 

kelapa sawit. Abu kerak boiler cangkang kelapa sawit memiliki unsur kimia 

SiO2, sebanyak 29,9%, Al2O3 sebanyak 1,9% dan CaO 26,9%. Dengan 

kandungan senyawa tersebut maka dapat dikatakan abu kerak boiler cangkang 

kelapa sawit memiliki sifat pozzolan, pozolan adalah bahan yang mengandung 

senyawa silika atau silika alumina dan alumina, yang tidak mempunyai sifat 

mengikat seperti semen akan tetapi dalam bentuk yang halus dan dengan 

adanya air maka senyawa- senyawa tersebut akan bereaksi dengan kalsium 

hidroksida pada suhu normal membentuk senyawa kalsium hidrat yang bersifat 

hidraulis dan mempunyai angka kelarutan yang cukup rendah. Beton adalah 

campuran semen portland atau semen hidrolik yang lain, agregat kasar, agregat 

halus dan air, dengan atau tanpa bahan tambahan yang membentuk massa padat 

(SNI-03-2847,2002). Beton merupakan bahan yang umum digunakan dalam 

dunia konstruksi. Beton menjadi bahan konstruksi yang digemari jika 

dibandingkan dengan bahan lain seperti baja dan kayu. Hal tersebut menjadikan 

inovasi-inovasi pada beton terus berkembang untuk meningkatkan kualitas dan 

mutu beton. Beton mutu tinggi biasanya menggunakan bahan tambah untuk 

meningkatkan workabilitas, menambah kuat tekan, dan keawetan beton seperti 

glenium sky. 
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Master Glenium Sky 8614 berfungsi sebagai water reducing ( 

superplastizer type f) bahan tambahan yang berfungsi untuk beton mengalir dan 

mudah di tuang atau untuk mengurangi penggunaan air pada beton sehingga 

menghasilkan kekuatan beton bermutu tinggi. 

1.2. Maksud dan Tujuan  

Maksud dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh 

penambahan Abu cangkang kelapa sawit dan Glenium sky terhadap beton 

normal mutu beton K-400 dengan divariasikan penambahan persentase 

Superplasticizer tertentu. 

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui kadar 

optimum penggunaan Abu cangkang kelapa sawit yang ditambahkan pada 

campuran beton mutu  K-400. 

 

1.3. Rumusan Masalah 

 
Adapun permasalahan dalam penelitian ini mengacu pada latar belakang  

diatasadalah: 

1. Seberapa besar pengaruh penambahan Abu cangkang kelapa sawit 

dan Glenium sky terhadap kuat tekan beton normal. 

2. Berapa kadar optimum penggunaan Abu cangkang kelapa sawit dan 

Glenium sky yang ditambahkan pada mutu beton K-400. 

1.4. Batasan Masalah 

 
Dalam penelitian ini, sebagai batasan masalahnya adalah: 

1. Penelitian ini dibatasi hanya pada pengujian terhadap kuat tekan 
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beton. 

2. Cangkang sawit yang digunakan telah mengalami pembakaran atau 

pemanasan pada suhu tinggi dalam jangka waktu tertentu. 

3. Glenium sky yang digunakan sebagai water reducing ( superplastizer 

type f) 

4. Pengujian kuat tekan dilakukan pada umur 3 hari, 14 hari, dan 28 hari. 

Pengujian kuat tekan dilakukan untuk variasi dengan: 

 

Kadar persentase glenium sky Kadar persentase abu cangkang sawit 

4% 2,5% 

4% 5% 

4% 7,5% 

4% 10% 

 

5. Jumlah Sampel terdiri dari 9 sampel, dimana setiap variasi 

penambahan abu cangkang sawit  terdiri dari 3 sampel. 

6. Persentase nilai  kenaikkan kuat tekan beton dilakukan terhadap 

variasi glenium sky 4% + Abu Cangkang Sawit 2,5% 

1.5. Sistematika Penulisan. 

 

Sistematika penulisan dan penelitian ini terbagi dalam lima bab sebagai 

berikut: 
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PENDAHULUAN 

 

Pada bab ini menjelaskan secara umum latar belakang, maksud dan 

tujuan, permasalahan dan batasan masalah, dan sistematika penulisan. 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

Bab ini merupakan kajian yang mengacu pada beberapa referensi yang 

relevan dan dapat dipertanggung jawabkan. Dalam kajian ini akan dijelaskan 

mengenai bahan pembentuk beton beserta sifat-sifatnya baik yang berkaitan 

dengan pengujian yang akan dilakukan maupun sifat-sifat secara umum 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

Pada bab ini memberikan gambaran mengenai metode pelaksanaan 

penelitian secara keseluruhan meliputi waktu dan tempat penelitian, bahan dan 

alat yang digunakan dalam penelitian serta prosedur penelitan. 

ANALISA DAN PEMBAHASAN 

 

Pada bab ini menguraikan hasil-hasil pengujian yang dilakukan dan 

menganalisa dari hasil pengujian tersebut. Dalam tahapan ini akan banyak 

menggunakan grafik-grafik dan tabel-tabel dalam proses analisa data 

PENUTUP 

Pada bab ini merupakan akhir dari penelitian berupa kesimpulan dan 

juga saran-saran yang menunjang untuk penelitian lebih lanjut 
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1.6. Bagan Alir Penulisan 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           Gambar 1.1 Bagan Alur dari SistematikaPenulisan 
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